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Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': Pescara (PE) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

7.30 1.03 1.85 30.30 97.12 66.82 64 36 A-7-6 CH
7.75 0.52 1.92 11.57 97.56 85.99
11.50 0.06 0.83 29.40 99.12 69.72 67 37 A-7-6 CH
11.95 0.00 0.45 13.36 99.55 86.19
16.00 0.06 6.98 61.44 92.96 31.52 36 14 A - 6 CL
16.45 0.00 3.67 50.77 96.33 45.56
20.00 0.03 15.36 57.92 84.61 26.69 31 10 A - 4 CL
20.45 0.00 8.61 54.58 91.39 36.81
25.00 0.04 3.57 54.46 96.39 41.93 50 20 A-7-5 MH
25.45 0.00 1.02 35.54 98.97 63.43
30.50 0.07 2.21 50.55 97.72 47.17 46 20 A-7-6 CL
30.95 0.00 1.01 33.09 98.99 65.90
34.00 0.21 1.80 37.64 98.00 60.36 57 29 A-7-6 CH
34.45 0.00 1.56 16.52 98.44 81.92

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S1 SPT1 R

S1 SPT2 R

S1 SPT3 R

S1 SPT4 R

S1 SPT5 R

S1 SPT6 R

S1 SPT7 R

ASTM

TERRE

AGI/S



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': Pescara (PE) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

4.80 5.11 9.73 43.62 85.16 41.54 40 17 A-7-6 CL
5.25 1.91 10.89 30.63 87.20 56.57
10.50 0.05 13.24 47.16 86.70 39.54 40 16 A - 6 CL
10.95 0.00 10.15 34.66 89.86 55.20
10.40 0.01 5.02 64.06 94.97 30.91 39 15 A - 6 CL
10.85 0.00 1.67 45.81 98.34 52.53
20.10 0.06 5.43 64.47 94.51 30.04 38 15 A - 6 CL
20.55 0.00 2.96 52.10 97.04 44.94
29.70 0.06 0.62 48.57 99.31 50.74 52 24 A-7-6 CH
30.15 0.00 0.36 28.67 99.64 70.97

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S2 SPT1 R

S2 SPT2 R

S2 SPT3 R

S2 SPT4 R

S2 SPT6 R

ASTM

TERRE

AGI/S



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': Pescara (PE) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

4.80 11.40 17.17 34.16 71.43 37.27 48 22 A-7-6 CL
5.25 3.30 23.57 21.01 73.13 52.12
11.05 0.34 1.85 68.66 97.82 29.16 43 21 A-7-6 CL
11.50 0.00 0.81 58.06 99.19 41.13
15.00 0.03 1.21 59.72 98.77 39.05 44 19 A-7-6 CL
15.45 0.00 0.92 42.07 99.07 57.00
19.50 0.75 60.03 25.68 39.22 13.54 ND NP A - 4 SM
19.95 0.56 59.60 19.03 39.84 20.81
24.60 0.30 48.53 28.24 51.16 22.92 22 3 A - 4 ML
25.05 0.00 48.10 19.44 51.90 32.46

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S3 SPT1 R

S3 SPT2 R

S3 SPT3 R

S3 SPT4 R

S3 SPT5 R

ASTM

TERRE

AGI/S



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': Pescara (PE) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

5.40 1.07 2.88 36.91 96.05 59.14 79 42 A-7-5 MH
5.85 0.48 3.21 15.96 96.31 80.35
10.20 0.01 5.74 52.73 94.25 41.52 41 19 A-7-6 CL
10.65 0.00 2.39 36.47 97.62 61.15
14.70 0.00 2.62 54.95 97.37 42.42 52 22 A-7-5 MH
15.15 0.00 0.25 34.80 99.74 64.94
19.70 0.62 5.99 51.56 93.39 41.83 60 24 A-7-5 MH
20.15 0.30 4.94 28.06 94.76 66.70
25.60 0.25 1.95 52.44 97.79 45.35 60 24 A-7-5 MH
26.05 0.00 1.86 28.60 98.14 69.54
30.40 0.15 1.40 51.53 98.45 46.92 55 26 A-7-6 CH
30.85 0.03 0.82 31.43 99.14 67.71

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S4 SPT1 R

S4 SPT2 R

S4 SPT3 R

S4 SPT4 R

S4 SPT5 R

S4 SPT6 R

ASTM

TERRE

AGI/S



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': Pescara (PE) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

5.10 0.07 2.46 50.95 97.47 46.52 62 29 A-7-5 MH
5.55 0.00 2.07 23.92 97.93 74.01
10.20 0.06 1.78 63.91 98.15 34.24 35 14 A - 6 CL
10.65 0.00 0.60 50.51 99.40 48.89
15.40 0.09 10.49 63.65 89.42 25.77 31 10 A - 4 CL
15.85 0.00 8.39 55.11 91.61 36.50
20.70 0.00 3.70 60.75 96.30 35.55 41 14 A-7-5 ML
21.15 0.00 1.25 49.66 98.76 49.10

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S5 SPT1 R

S5 SPT2 R

S5 SPT3 R

S5 SPT4 R

ASTM

TERRE

AGI/S



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': S. Giovanni Teatino (CH) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

4.60 0.00 6.53 65.89 93.47 27.58 35 15 A - 6 CL
5.05 0.00 3.06 56.79 96.94 40.15
10.60 0.76 1.79 57.58 97.45 39.87 56 25 A-7-5 MH
11.05 0.47 1.50 30.96 98.03 67.07
15.00 0.19 1.20 58.62 98.60 39.98 53 25 A-7-6 CH
15.45 0.00 1.13 37.97 98.87 60.90
20.10 0.00 10.82 69.00 89.18 20.18 29 5 A - 4 ML
20.55 0.00 6.62 62.31 93.38 31.07
25.50 0.00 4.58 67.91 95.42 27.51 40 19 A-7-6* CL
25.95 0.00 2.34 57.07 97.66 40.59
30.00 0.00 1.87 68.51 98.13 29.62 41 16 A-7-6 CL
30.45 0.00 0.57 52.31 99.43 47.12

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S6 SPT1 R

S6 SPT2 R

S6 SPT3 R

S6 SPT4 R

S6 SPT5 R

S6 SPT6 R

ASTM

TERRE

AGI/S

* il software di elaborazione approssima il valore del limite liquido al primo decimale e non all'unità. 
Approssimando all'unità come da norma ASTM, la classificazione corretta sarebbe A6



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': S. Giovanni Teatino (CH) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

5.10 0.11 42.04 43.76 57.85 14.09 20 3 A - 4 ML
5.55 0.00 36.07 44.78 63.93 19.15
9.60 0.05 43.91 41.07 56.04 14.97 23 2 A - 4 ML
10.05 0.00 39.74 38.26 60.26 22.00
20.05 0.00 29.25 50.86 70.75 19.89 24 5 A - 4 CL-ML
20.50 0.00 24.90 45.92 75.10 29.18

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S7 SPT1 R

S7 SPT2 R

S7 SPT4 R

ASTM

TERRE

AGI/S



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': S. Giovanni Teatino (CH) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

6.50 0.12 19.07 59.84 80.81 20.97 27 8 A - 4 CL
6.95 0.10 14.24 52.31 85.66 33.35
9.30 66.89 25.31 / 7.98 / N.D. N.P. A-1-a GW-GM
9.75 49.41 42.41 / 8.39 /

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S8 SPT1 R

S8 SPT2 R

ASTM

TERRE

AGI/S



Italferr S.p.A TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: LOCALITA': S. Giovanni Teatino (CH) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

4.70 0.04 37.35 44.35 62.60 18.25 28 8 A - 4 CL
5.15 0.00 35.19 38.49 64.81 26.32
21.35 0.06 26.27 54.47 73.67 19.20 22 2 A - 4 ML
21.80 0.00 22.84 47.13 77.16 30.03

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

P.D. PESCARA - CHIETI,   LOTTO 1

Gennaio 2019 17.019.03

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

S8n SPT1 R

S8n SPT4 R

ASTM

TERRE

AGI/S



ITALFERR S.P.A. TABELLA RIASSUNTIVA SGAILAB – Laboratori e Ricerche S.r.l.
PROVE DI LABORATORIO SU:

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti, LOTTO 1 LOCALITA': Chieti (CH) TERRE Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

ROCCE Tel./Fax. +39 0541988972  - e.mail: info@sgailab.net

DATA ARRIVO: N° COMMESSA: MATER. STRADALI www.sgailab.net REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401
PESO PESO 

SONDAGGIO CAMP. prof. STATO POCKETVANE CONTEN. PESO SECCO IINDICE SPECIF.

DEL PENET. TEST D'ACQUA UNITA' UNITA' GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA DI DEL

   CAMP. PP VT W VOLUME VOLUME G S L L+A A Wl Ip AASHTO USCS σc εv Cuu Eed Cv K Press GRUPPO TERRENO

n. n. mt. KPa KPa % % % % % % % % KPa % Kpa c' φ' c φ KPa cm2/s cm/s kPa Ig γs

KPa ° KPa ° / Mg/m3

3.22 14.66 56.87 82.12 25.25 41 15 A-7-6 ML

1.82 11.32 45.64 86.86 41.22

4.37 10.88 60.36 84.75 24.39 51 16 A-7-5 MH

3.05 9.61 45.88 87.33 41.45

15.39 22.53 47.71 62.08 14.37 32 7 A - 4 ML

11.96 20.99 41.13 67.05 25.92

6.66 18.58 48.82 74.76 25.94 36 12 A - 6 CL 

5.06 13.60 45.60 81.34 35.74

17.84 25.83 39.19 56.33 17.14 33 8 A - 4 ML

13.78 28.10 31.73 58.11 26.38

30.90 19.62 31.25 49.48 18.23 37 13 A - 6 CL 

27.76 18.67 26.70 53.57 26.87

37.10 27.20 24.30 35.69 11.39 34 10 A - 6 GC

33.98 27.49 17.16 38.53 21.37

50.79 24.21 18.25 25.00 6.75 31 4 A-2-4 GM

45.74 26.52 16.09 27.74 11.65

n.d.  = valori non determinabili

LEGENDA: CD PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE  CLASSIFICAZIONI: N.D. = NON DETERMINABILE

I  = INDISTURBATO CONSOLIDATA E DRENATA N.P. = NON PLASTICO

R  = RIMANEGGIATO CD PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA E DRENATA

S  = SEMIDISTURBATO CU PROVA TRIASSIALE CONSOLIDATA NON DRENATA

A  = ALTERATO UU PROVA TRIASSIALE NON CONSOLIDATA NON DRENATA

E  = ALTERATO e OSSIDATO Ccu - φcu = parametri consolidati non derenati

O  = OSSIDATO C' - φ' = parametri efficaci 

Cuu - φuu = parametri non consolidati non drenati

COMMITTENTE:

Novembre 2018 17.019.02

GRANULOMETRIA LIMITI DI CLASSIFICAZIONE COMPRESSIONE TAGLIO COMPRESSIONE PROVA EDOMETRICA
ATTERBERG SEMPLICE DIRETTO AL TRIASSIALE

CASAGRANDE

Mg/m3 Mg/m3

/ PR11 / R

/ PR12 / R

/ PR13 / R

/ PR14 / R

/ PR15 / R

/ PR16 / R

/ PR17 / R

/ PR18 / R

TERRE

AGI/S

ASTM



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S1 

Campione: SPT1 

da m a m: 7.30-7.75 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S1 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   7.30-7.75 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 14-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0281 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 5/1 GRAY 

     

   Argilla con limo di colore grigio. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT1

da m. a m.:  7.30-7.75

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 7.30-7.75

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 15-18/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0193 del 18/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 237.40

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 1.24 99.48
2.000 1.20 98.97
0.850 0.85 98.61
0.425 0.55 98.38
0.180 0.81 98.04
0.106 0.77 97.72
0.075 0.38 97.56

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.16

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 96.84
1.0 0.0359 1.030 95.27
2.0 0.0256 1.030 93.71
4.0 0.0183 1.030 92.15
8.0 0.0130 1.029 90.59
15.0 0.0096 1.028 89.03
30.0 0.0069 1.028 87.46
60.0 0.0049 1.028 85.90
120.0 0.0035 1.026 82.78
180.0 0.0029 1.025 78.09
240.0 0.0026 1.024 74.97
480.0 0.0019 1.021 65.60
1440.0 0.0011 1.018 56.23

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.52
SABBIA, %= 1.92
LIMO, %= 11.57
ARGILLA, %= 85.99

1.03
1.85
30.30
66.82

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT1

da m. a m.:  7.30-7.75

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 7.30-7.75

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0214 del 22/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

61

63

65

67

69

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.17 36.90 29.36 16 67.38
17.81 38.57 30.45 24 64.24
16.66 35.35 28.19 35 62.10

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.75 14.95 13.58 28.36
8.47 15.68 14.08 28.52

LIMITE LIQUIDO  %= 64

LIMITE PLASTICO  %= 28

INDICE PLASTICO   = 36

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT1

da m. a m.:  7.30-7.75

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 7.30-7.75

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

98.97

98.38

97.56

64

36

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S1 

Campione: SPT2 

da m a m: 11.50-11.95 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S1 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   11.50-11.95 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 14-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0282 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 4/2 DARK GRAYISH BROWN 

     

   Argilla con limo di colore grigio-

bruno. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole 

Classe campione: Q2 
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    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT2

da m. a m.:  11.50-11.95

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 11.50-11.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 15-18/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0194 del 18/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 211.12

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.12 99.94
0.850 0.17 99.86
0.425 0.12 99.81
0.180 0.18 99.72
0.106 0.20 99.63
0.075 0.15 99.55

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.15

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 98.83
1.0 0.0359 1.030 97.24
2.0 0.0256 1.030 95.64
4.0 0.0183 1.030 94.05
8.0 0.0130 1.029 92.45
15.0 0.0096 1.028 90.86
30.0 0.0069 1.028 89.27
60.0 0.0049 1.027 86.08
120.0 0.0035 1.026 82.89
180.0 0.0029 1.025 79.70
240.0 0.0026 1.024 76.51
480.0 0.0019 1.022 68.54
1440.0 0.0011 1.018 58.98

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 0.45
LIMO, %= 13.36
ARGILLA, %= 86.19

0.06
0.83
29.40
69.72

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT2

da m. a m.:  11.50-11.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 11.50-11.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0215 del 22/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

64

67

70

73

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.10 38.79 30.07 15 72.85
18.13 42.06 32.54 25 66.07
16.64 36.02 28.44 32 64.24

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

9.66 18.05 16.15 29.28
7.12 14.49 12.81 29.53

LIMITE LIQUIDO  %= 67

LIMITE PLASTICO  %= 29

INDICE PLASTICO   = 37

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT2

da m. a m.:  11.50-11.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 11.50-11.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.94

99.81

99.55

67

37

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S1 

Campione: SPT3 

da m a m: 16.00-16.45 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S1 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT3 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   16.00-16.45 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 14-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0283 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 4/2 DARK GRAYISH BROWN 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-bruno. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT3

da m. a m.:  16.00-16.45

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 16.00-16.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 15-18/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0195 del 18/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 313.48

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.18 99.94
0.850 0.11 99.91
0.425 0.08 99.88
0.180 0.74 99.65
0.106 4.38 98.25
0.075 6.03 96.33

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.10

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0517 1.030 91.10
1.0 0.0375 1.028 86.47
2.0 0.0279 1.025 77.20
4.0 0.0205 1.022 69.48
8.0 0.0148 1.021 64.85
15.0 0.0111 1.019 58.67
30.0 0.0081 1.016 50.95
60.0 0.0058 1.016 47.86
120.0 0.0042 1.014 43.23
180.0 0.0035 1.013 40.14
240.0 0.0030 1.012 37.06
480.0 0.0022 1.010 32.42
1440.0 0.0013 1.009 27.79

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 3.67
LIMO, %= 50.77
ARGILLA, %= 45.56

0.06
6.98
61.44
31.52

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT3

da m. a m.:  16.00-16.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 16.00-16.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0216 del 22/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

35

37

39

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.83 45.60 37.86 15 38.64
17.72 47.01 39.19 25 36.42
18.06 45.16 38.12 35 35.09

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.57 16.97 15.44 22.27
8.71 17.18 15.66 21.87

LIMITE LIQUIDO  %= 36

LIMITE PLASTICO  %= 22

INDICE PLASTICO   = 14

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT3

da m. a m.:  16.00-16.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 16.00-16.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.94

99.88

96.33

36

14

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S1 

Campione: SPT4 

da m a m: 20.00-20.45 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S1 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   20.00-20.45 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 14-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0284 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 5/2 GRAYISH BROWN 

     

   Limo sabbioso con argilla, di colore 

grigio-bruno. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.00-20.45

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.00-20.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 15-18/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0196 del 18/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 276.61

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.07 99.97
0.850 0.04 99.96
0.425 0.03 99.95
0.180 1.61 99.37
0.106 9.50 95.93
0.075 12.56 91.39

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.43

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0531 1.028 81.49
1.0 0.0388 1.026 75.67
2.0 0.0283 1.024 69.85
4.0 0.0211 1.020 59.67
8.0 0.0153 1.018 53.84
15.0 0.0114 1.017 49.48
30.0 0.0084 1.014 40.75
60.0 0.0060 1.014 39.29
120.0 0.0043 1.012 34.93
180.0 0.0035 1.011 32.02
240.0 0.0031 1.010 29.11
480.0 0.0022 1.010 27.65
1440.0 0.0013 1.008 23.28

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 8.61
LIMO, %= 54.58
ARGILLA, %= 36.81

0.03
15.36
57.92
26.69

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.00-20.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.00-20.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0217 del 22/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

30

31

32

33

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.03 41.99 36.12 17 32.45
18.10 45.18 38.72 25 31.33
18.01 48.12 41.13 35 30.23

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.84 21.11 18.93 21.61
7.08 22.80 20.01 21.58

LIMITE LIQUIDO  %= 31

LIMITE PLASTICO  %= 22

INDICE PLASTICO   = 10

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.00-20.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.00-20.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.97

99.95

91.39

31

10

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S1 

Campione: SPT5 

da m a m: 25.00-25.45 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S1 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT5 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   25.00-25.45 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 14-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0285 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 4/2 DARK GRAYISH BROWN 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

bruno. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.00-25.45

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.00-25.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 15-18/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0197 del 18/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 297.87

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.12 99.96
0.850 0.22 99.89
0.425 0.30 99.79
0.180 0.72 99.54
0.106 0.91 99.24
0.075 0.78 98.98

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.27

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 94.87
1.0 0.0365 1.030 93.29
2.0 0.0261 1.029 91.71
4.0 0.0188 1.028 88.54
8.0 0.0135 1.027 85.38
15.0 0.0101 1.026 80.64
30.0 0.0074 1.023 72.73
60.0 0.0054 1.020 64.83
120.0 0.0039 1.019 60.08
180.0 0.0033 1.017 53.76
240.0 0.0029 1.016 50.60
480.0 0.0021 1.014 42.69
1440.0 0.0012 1.012 36.37

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 1.02
LIMO, %= 35.54
ARGILLA, %= 63.43

0.04
3.57
54.46
41.93

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.00-25.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.00-25.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0218 del 22/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

48

50

52

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.18 40.02 32.56 16 51.88
16.54 40.22 32.32 26 50.06
18.15 41.84 34.09 35 48.62

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.58 16.88 14.95 30.30
8.77 18.48 16.25 29.81

LIMITE LIQUIDO  %= 50

LIMITE PLASTICO  %= 30

INDICE PLASTICO   = 20

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.00-25.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.00-25.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 21-22/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.96

99.79

98.98

50

20

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S1 

Campione: SPT6 

da m a m: 30.50-30.95 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S1 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT6 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   30.50-30.95 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 14-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0286 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 4/2 DARK GRAYISH BROWN 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

bruno. Presenti patine di ossidazione 

brunastre. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole 

Classe campione: Q2 
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   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.50-30.95

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.50-30.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 15-18/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0198 del 18/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 327.13

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.23 99.93
0.850 0.29 99.84
0.425 0.23 99.77
0.180 0.44 99.64
0.106 1.07 99.31
0.075 1.06 98.99

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.02

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0507 1.030 96.94
1.0 0.0365 1.030 93.76
2.0 0.0263 1.028 90.58
4.0 0.0188 1.028 89.00
8.0 0.0136 1.026 84.23
15.0 0.0103 1.024 77.87
30.0 0.0075 1.022 71.51
60.0 0.0054 1.021 66.75
120.0 0.0039 1.020 63.57
180.0 0.0032 1.019 60.39
240.0 0.0029 1.017 54.03
480.0 0.0021 1.015 47.68
1440.0 0.0012 1.013 41.32

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 1.01
LIMO, %= 33.09
ARGILLA, %= 65.90

0.07
2.21
50.55
47.17

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.50-30.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.50-30.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0234 del 23/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

44

46

48

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.05 43.99 35.61 16 47.72
18.01 40.61 33.44 23 46.47
18.14 43.00 35.36 35 44.37

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.97 18.59 16.62 25.75
8.72 19.21 17.06 25.78

LIMITE LIQUIDO  %= 46

LIMITE PLASTICO  %= 26

INDICE PLASTICO   = 20

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.50-30.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.50-30.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.93

99.77

98.99

46

20

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S1 

Campione: SPT7 

da m a m: 34.00-34.45 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S1 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT7 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   34.00-34.45 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 14-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0287 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY 

     

   Argilla con limo, di colore grigio-

verde oliva.  

Presenti tracce di sostanza organica e 

materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Da debole a forte. 

Classe campione: Q2 
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    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT7

da m. a m.:  34.00-34.45

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT7
PROFONDITA', m: 34.00-34.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 15-18/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0199 del 18/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 282.15

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.58 99.79
0.850 0.67 99.56
0.425 0.66 99.32
0.180 1.06 98.95
0.106 0.86 98.64
0.075 0.57 98.44

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.16

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 97.71
1.0 0.0359 1.030 96.13
2.0 0.0256 1.030 94.56
4.0 0.0183 1.030 92.98
8.0 0.0132 1.028 89.83
15.0 0.0097 1.028 88.25
30.0 0.0070 1.027 85.10
60.0 0.0050 1.026 81.95
120.0 0.0036 1.025 78.80
180.0 0.0030 1.024 75.65
240.0 0.0027 1.022 69.34
480.0 0.0020 1.019 59.89
1440.0 0.0012 1.016 52.01

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 1.56
LIMO, %= 16.52
ARGILLA, %= 81.92

0.21
1.80
37.64
60.36

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT7

da m. a m.:  34.00-34.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT7
PROFONDITA', m: 34.00-34.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0235 del 23/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

55

57

59

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.25 42.62 33.65 15 58.25
18.11 40.94 32.65 26 57.02
18.20 41.44 33.16 35 55.35

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.77 18.05 16.03 27.82
8.84 17.59 15.67 28.11

LIMITE LIQUIDO  %= 57

LIMITE PLASTICO  %= 28

INDICE PLASTICO   = 29

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S1

Campione:  SPT7

da m. a m.:  34.00-34.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: SPT7
PROFONDITA', m: 34.00-34.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 14/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.79

99.32

98.44

57

29

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S2 

Campione: SPT1 

da m a m: 4.80-5.25 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S2 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   4.80-5.25 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0288 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/1 GRAY 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio.  

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.80-5.25

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.80-5.25

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0219 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 209.68

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 4.00 98.09
2.000 6.71 94.89
0.850 6.42 91.83
0.425 3.26 90.28
0.180 2.61 89.03
0.106 1.95 88.10
0.075 1.89 87.20

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.04

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 83.96
1.0 0.0369 1.029 81.16
2.0 0.0268 1.028 76.97
4.0 0.0194 1.026 72.77
8.0 0.0140 1.025 69.97
15.0 0.0104 1.024 67.17
30.0 0.0074 1.023 64.37
60.0 0.0054 1.020 57.37
120.0 0.0039 1.020 54.58
180.0 0.0033 1.018 50.38
240.0 0.0029 1.017 47.58
480.0 0.0021 1.015 41.98
1440.0 0.0012 1.013 36.38

ASTM AGI
GHIAIA, %= 1.91
SABBIA, %= 10.89
LIMO, %= 30.63
ARGILLA, %= 56.57

5.11
9.73
43.62
41.54

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.80-5.25

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.80-5.25

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0236 del 23/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

39

41

43

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.14 43.66 36.05 15 42.49
18.12 42.88 35.74 25 40.52
21.61 46.22 39.27 33 39.35

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.57 22.93 20.17 23.79
7.08 20.52 17.94 23.76

LIMITE LIQUIDO  %= 40

LIMITE PLASTICO  %= 24

INDICE PLASTICO   = 17

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.80-5.25

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.80-5.25

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

94.89

90.28

87.20

40

17

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S2 

Campione: SPT2 

da m a m: 10.50-10.95 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S2 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   10.50-10.95 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0289 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-verde 

oliva.  

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.50-10.95

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.50-10.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0220 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.66

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.11 99.95
0.850 0.14 99.88
0.425 0.36 99.70
0.180 5.87 96.77
0.106 9.35 92.11
0.075 4.53 89.85

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.11

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0517 1.030 84.95
1.0 0.0375 1.028 80.63
2.0 0.0268 1.028 79.19
4.0 0.0197 1.025 71.99
8.0 0.0142 1.024 69.11
15.0 0.0104 1.024 67.67
30.0 0.0075 1.022 63.35
60.0 0.0055 1.020 56.16
120.0 0.0040 1.018 53.28
180.0 0.0033 1.016 47.52
240.0 0.0029 1.016 44.64
480.0 0.0021 1.014 40.32
1440.0 0.0012 1.012 33.12

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 10.15
LIMO, %= 34.66
ARGILLA, %= 55.20

0.05
13.24
47.16
39.54

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.50-10.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.50-10.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0237 del 23/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

38

40

42

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

16.63 43.91 35.81 15 42.23
18.31 41.00 34.39 18 41.11
17.74 44.27 36.73 25 39.71
18.21 42.71 35.92 35 38.34

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

7.11 17.42 15.47 23.33
8.67 19.38 17.32 23.82

LIMITE LIQUIDO  %= 40

LIMITE PLASTICO  %= 24

INDICE PLASTICO   = 16

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.50-10.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.50-10.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-23/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.95

99.70

89.85

40

16

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S2 

Campione: SPT3 

da m a m: 15.40-15.85 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S2 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT3 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   15.40-15.85 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0290 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-verde 

oliva.  

Presenti tracce sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.40-15.85

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.40-15.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0221 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 201.13

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.02 99.99
0.850 0.05 99.97
0.425 0.07 99.93
0.180 0.13 99.87
0.106 1.25 99.24
0.075 1.83 98.33

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.04

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0517 1.030 93.10
1.0 0.0369 1.029 91.52
2.0 0.0265 1.028 88.37
4.0 0.0197 1.025 78.90
8.0 0.0144 1.023 72.59
15.0 0.0108 1.021 66.28
30.0 0.0078 1.020 61.54
60.0 0.0057 1.018 55.23
120.0 0.0041 1.016 48.92
180.0 0.0034 1.014 44.18
240.0 0.0030 1.012 37.87
480.0 0.0022 1.010 31.56
1440.0 0.0013 1.009 28.40

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 1.67
LIMO, %= 45.81
ARGILLA, %= 52.53

0.01
5.02
64.06
30.91

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.40-15.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.40-15.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0257 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

37

39

41

43

45

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

16.68 40.85 33.48 15 43.87
16.69 41.44 34.23 22 41.11
18.06 41.13 34.88 30 37.16

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.46 20.14 17.88 23.99
9.65 21.20 18.97 23.93

LIMITE LIQUIDO  %= 39

LIMITE PLASTICO  %= 24

INDICE PLASTICO   = 15

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.40-15.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.40-15.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.99

99.93

98.33

39

15

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S2 

Campione: SPT4 

da m a m: 20.10-20.55 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S2 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   20.10-20.55 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0291 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-verde 

oliva.  

Presenti tracce sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.10-20.55

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.10-20.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0222 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 201.75

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.12 99.94
0.850 0.15 99.87
0.425 0.24 99.75
0.180 0.81 99.35
0.106 2.18 98.27
0.075 2.47 97.04

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.26

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 93.03
1.0 0.0369 1.029 89.93
2.0 0.0270 1.027 83.72
4.0 0.0199 1.024 75.97
8.0 0.0147 1.022 66.67
15.0 0.0110 1.020 62.02
30.0 0.0080 1.018 55.82
60.0 0.0058 1.015 46.51
120.0 0.0042 1.014 43.41
180.0 0.0035 1.013 40.31
240.0 0.0030 1.012 35.66
480.0 0.0022 1.010 31.01
1440.0 0.0013 1.008 26.36

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 2.96
LIMO, %= 52.10
ARGILLA, %= 44.94

0.06
5.43
64.47
30.04

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.10-20.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.10-20.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0258 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

36

37

38

39

40

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

21.74 49.65 41.80 16 39.13
17.85 44.04 36.81 26 38.13
18.10 43.83 36.85 34 37.23

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.97 20.78 18.53 23.54
8.85 20.20 18.04 23.50

LIMITE LIQUIDO  %= 38

LIMITE PLASTICO  %= 24

INDICE PLASTICO   = 15

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.10-20.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.10-20.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.94

99.75

97.04

38

15

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S2 

Campione: SPT6 

da m a m: 29.70-30.15 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S2 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT6 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   29.70-30.15 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0292 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY 

     

   Argilla con limo, di colore grigio-

verde oliva.  

Presenti tracce sostanza organica e 

materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 
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   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT6

da m. a m.:  29.70-30.15

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 29.70-30.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0223 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.00

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.13 99.94
0.850 0.20 99.83
0.425 0.11 99.78
0.180 0.10 99.73
0.106 0.11 99.67
0.075 0.07 99.64

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.06

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 99.10
1.0 0.0359 1.030 97.50
2.0 0.0258 1.030 94.30
4.0 0.0184 1.029 92.70
8.0 0.0133 1.028 89.51
15.0 0.0099 1.027 86.31
30.0 0.0072 1.025 79.92
60.0 0.0053 1.022 71.93
120.0 0.0038 1.021 67.13
180.0 0.0032 1.019 60.74
240.0 0.0028 1.018 57.54
480.0 0.0020 1.016 51.15
1440.0 0.0012 1.014 43.16

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 0.36
LIMO, %= 28.67
ARGILLA, %= 70.97

0.06
0.62
48.57
50.74

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT6

da m. a m.:  29.70-30.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 29.70-30.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0259 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

50

52

54

56

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.16 42.48 33.87 15 54.81
18.27 42.18 33.97 25 52.29
18.26 43.03 34.69 35 50.76

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.80 17.49 15.58 28.17
9.65 16.98 15.34 28.82

LIMITE LIQUIDO  %= 52

LIMITE PLASTICO  %= 28

INDICE PLASTICO   = 24

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S2

Campione:  SPT6

da m. a m.:  29.70-30.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 29.70-30.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.94

99.78

99.64

52

24

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S3 

Campione: SPT1 

da m a m: 4.80-5.25 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S3 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   4.80-5.25 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0293 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 5/3 LIGHT OLIVE BROWN 

     

   Argilla sabbiosa con limo, 

debolmente ghiaiosa, di colore 

bruno-verde oliva.  

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 
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   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.80-5.25

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.80-5.25

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0224 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 218.71

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

12.500 0.00 100.00
9.500 1.41 99.36
4.750 5.81 96.70
2.000 17.71 88.60
0.850 15.84 81.36
0.425 8.06 77.67
0.180 6.36 74.77
0.106 2.59 73.58
0.075 0.98 73.13

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.03

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 70.43
1.0 0.0365 1.030 69.25
2.0 0.0261 1.029 68.08
4.0 0.0186 1.028 66.91
8.0 0.0133 1.028 65.73
15.0 0.0099 1.026 62.21
30.0 0.0071 1.026 59.86
60.0 0.0053 1.022 52.82
120.0 0.0038 1.021 49.30
180.0 0.0032 1.019 44.60
240.0 0.0028 1.018 42.26
480.0 0.0020 1.016 37.56
1440.0 0.0012 1.014 31.69

ASTM AGI
GHIAIA, %= 3.30
SABBIA, %= 23.57
LIMO, %= 21.01
ARGILLA, %= 52.12

11.40
17.17
34.16
37.27

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.80-5.25

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.80-5.25

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0260 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

46

48

50

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.82 44.51 35.72 19 49.11
17.90 41.94 34.22 26 47.30
17.96 43.42 35.32 33 46.66

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.65 19.37 17.16 25.97
8.47 19.08 16.90 25.86

LIMITE LIQUIDO  %= 48

LIMITE PLASTICO  %= 26

INDICE PLASTICO   = 22

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.80-5.25

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.80-5.25

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

88.60

77.67

73.13

48

22

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S3 

Campione: SPT2 

da m a m: 11.05-11.50 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S3 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   11.05-11.50 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0294 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva.  

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 
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   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT2

da m. a m.:  11.05-11.50

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 11.05-11.50

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0225 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 210.14

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.71 99.66
0.850 0.32 99.51
0.425 0.15 99.44
0.180 0.13 99.38
0.106 0.17 99.30
0.075 0.22 99.19

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.11

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0507 1.030 96.96
1.0 0.0365 1.030 93.78
2.0 0.0270 1.027 85.84
4.0 0.0197 1.025 79.48
8.0 0.0147 1.022 68.35
15.0 0.0111 1.019 60.40
30.0 0.0081 1.016 52.46
60.0 0.0060 1.014 42.92
120.0 0.0043 1.012 39.74
180.0 0.0035 1.012 38.15
240.0 0.0030 1.012 36.56
480.0 0.0022 1.010 30.20
1440.0 0.0013 1.008 25.43

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 0.81
LIMO, %= 58.06
ARGILLA, %= 41.13

0.34
1.85
68.66
29.16

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT2

da m. a m.:  11.05-11.50

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 11.05-11.50

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0261 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

41

43

45

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.04 40.92 33.87 16 44.54
17.83 40.16 33.49 24 42.59
17.72 43.87 36.24 35 41.20

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

9.66 18.91 17.24 22.03
8.77 17.09 15.60 21.82

LIMITE LIQUIDO  %= 43

LIMITE PLASTICO  %= 22

INDICE PLASTICO   = 21

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT2

da m. a m.:  11.05-11.50

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 11.05-11.50

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.66

99.44

99.19

43

21

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S3 

Campione: SPT3 

da m a m: 15.00-15.45 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S3 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT3 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   15.00-15.45 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0295 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva.  

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.00-15.45

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.00-15.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0226 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.01

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.06 99.97
0.850 0.06 99.94
0.425 0.10 99.89
0.180 0.19 99.80
0.106 0.63 99.48
0.075 0.81 99.08

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.05

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 98.56
1.0 0.0365 1.030 93.79
2.0 0.0265 1.028 89.02
4.0 0.0191 1.027 85.84
8.0 0.0140 1.025 79.48
15.0 0.0106 1.022 71.54
30.0 0.0076 1.021 66.77
60.0 0.0056 1.018 58.82
120.0 0.0040 1.017 54.05
180.0 0.0034 1.015 47.69
240.0 0.0030 1.014 42.92
480.0 0.0021 1.012 39.74
1440.0 0.0012 1.011 34.97

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 0.92
LIMO, %= 42.07
ARGILLA, %= 57.00

0.03
1.21
59.72
39.05

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.00-15.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.00-15.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0262 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

42

44

46

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.11 45.55 36.93 15 45.80
16.56 40.20 33.01 25 43.71
17.88 43.20 35.64 35 42.57

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.60 19.00 16.97 24.25
8.57 18.64 16.66 24.47

LIMITE LIQUIDO  %= 44

LIMITE PLASTICO  %= 24

INDICE PLASTICO   = 19

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.00-15.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.00-15.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.97

99.89

99.08

44

19

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S3 

Campione: SPT4 

da m a m: 19.50-19.95 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S3 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   19.50-19.95 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0296 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Sabbia con limo, debolmente 

argillosa, di colore grigio-verde 

oliva.  

Presenti tracce di sostanza organica e 

patine d’ossidazione brunastre. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 
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   - 40 
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    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT4

da m. a m.:  19.50-19.95

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 19.50-19.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0227 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.18

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 1.13 99.44
2.000 0.37 99.25
0.850 0.70 98.90
0.425 6.20 95.80
0.180 76.50 57.59
0.106 30.17 42.52
0.075 5.37 39.83

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.23

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0507 1.030 38.84
1.0 0.0362 1.030 38.21
2.0 0.0265 1.028 35.66
4.0 0.0194 1.026 33.11
8.0 0.0144 1.023 29.29
15.0 0.0107 1.022 27.38
30.0 0.0078 1.020 25.47
60.0 0.0057 1.017 21.65
120.0 0.0041 1.016 19.74
180.0 0.0034 1.014 17.83
240.0 0.0030 1.013 16.56
480.0 0.0022 1.011 14.01
1440.0 0.0013 1.009 11.46

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.56
SABBIA, %= 59.60
LIMO, %= 19.03
ARGILLA, %= 20.81

0.75
60.03
25.68
13.54

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT4

da m. a m.:  19.50-19.95

Rif. Prova.:  008_LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI - LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 19.50-19.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0256 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

LIMITE LIQUIDO  %=  N.D.

LIMITE PLASTICO  %=  N.P.

INDICE PLASTICO   %=  N.P.

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT4

da m. a m.:  19.50-19.95

Rif. Prova.:  008_LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI - LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 19.50-19.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.25

95.80

39.83

N.D.

N.P.

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: SM

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S3 

Campione: SPT5 

da m a m: 24.60-25.05 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S3 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT5 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   24.60-25.05 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 15-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0297 del 28/01/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/1 GRAY 

     

   Sabbia argillosa con limo, di colore 

grigio. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

patine d’ossidazione brunastre. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT5

da m. a m.:  24.60-25.05

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 24.60-25.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 16-22/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0228 del 22/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 206.96

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.63 99.70
0.850 1.87 98.79
0.425 11.70 93.14
0.180 77.40 55.74
0.106 6.83 52.44
0.075 1.12 51.90

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.14

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0507 1.030 50.70
1.0 0.0365 1.030 49.04
2.0 0.0265 1.028 46.55
4.0 0.0193 1.026 44.05
8.0 0.0138 1.026 42.39
15.0 0.0104 1.024 39.07
30.0 0.0075 1.022 36.57
60.0 0.0055 1.020 33.25
120.0 0.0040 1.018 30.76
180.0 0.0033 1.017 28.26
240.0 0.0029 1.016 26.60
480.0 0.0021 1.014 23.27
1440.0 0.0012 1.012 19.95

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 48.10
LIMO, %= 19.44
ARGILLA, %= 32.46

0.30
48.53
28.24
22.92

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT5

da m. a m.:  24.60-25.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 24.60-25.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0263 del 24/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

21

22

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.08 43.91 39.20 19 22.30
18.13 42.98 38.51 26 21.93
18.14 50.32 44.65 33 21.39

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.41 17.10 15.69 19.37
8.36 18.73 17.05 19.33

LIMITE LIQUIDO  %= 22

LIMITE PLASTICO  %= 19

INDICE PLASTICO   = 3

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S3

Campione:  SPT5

da m. a m.:  24.60-25.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 24.60-25.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 23-24/01/19Data apertura campione: 15/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.70

93.14

51.90

22

3

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S4 

Campione: SPT1 

da m a m: 5.40-5.85 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S4 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   5.40-5.85 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0505 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
GLEY1 4/10Y DARK GREENISH GRAY 

     

   Argilla con limo, di colore grigio-

verde. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

materiale torboso 

Consistenza: --- 

Plasticità: Elevata. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.40-5.85

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.40-5.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-24/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0250 del 24/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 210.54

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 1.02 99.52
2.000 1.23 98.93
0.850 1.18 98.37
0.425 1.21 97.80
0.180 1.63 97.02
0.106 1.02 96.54
0.075 0.48 96.31

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.01

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 95.88
1.0 0.0359 1.030 94.34
2.0 0.0256 1.030 92.79
4.0 0.0183 1.030 91.24
8.0 0.0130 1.029 89.70
15.0 0.0097 1.028 86.60
30.0 0.0070 1.027 83.51
60.0 0.0050 1.026 80.42
120.0 0.0037 1.024 74.23
180.0 0.0031 1.022 69.59
240.0 0.0027 1.022 66.50
480.0 0.0020 1.019 58.77
1440.0 0.0012 1.016 49.49

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.48
SABBIA, %= 3.21
LIMO, %= 15.96
ARGILLA, %= 80.35

1.07
2.88
36.91
59.14

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.40-5.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.40-5.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-19/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0206 del 19/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

74

78

82

86

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

16.65 42.26 30.52 15 84.64
17.97 45.07 33.15 26 78.52
17.85 40.93 31.11 35 74.06

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.58 14.16 12.67 36.43
8.77 13.60 12.32 36.06

LIMITE LIQUIDO  %= 79

LIMITE PLASTICO  %= 36

INDICE PLASTICO   = 42

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.40-5.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.40-5.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-19/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

98.93

97.80

96.31

79

42

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S4 

Campione: SPT2 

da m a m: 10.20-10.65 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S4 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   10.20-10.65 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0506 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-verde 

oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

patine d’ossidazione brunastre. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 
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    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.20-10.65

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.20-10.65

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-24/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0251 del 24/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.33

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.02 99.99
0.850 0.15 99.92
0.425 0.21 99.81
0.180 0.43 99.60
0.106 2.11 98.54
0.075 1.86 97.61

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.06

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0517 1.030 92.38
1.0 0.0372 1.028 89.25
2.0 0.0270 1.027 84.55
4.0 0.0194 1.026 81.42
8.0 0.0140 1.025 78.29
15.0 0.0105 1.023 72.03
30.0 0.0075 1.022 68.90
60.0 0.0055 1.020 62.63
120.0 0.0040 1.018 57.93
180.0 0.0033 1.016 51.67
240.0 0.0029 1.016 48.54
480.0 0.0021 1.014 42.28
1440.0 0.0012 1.012 36.01

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 2.39
LIMO, %= 36.47
ARGILLA, %= 61.15

0.01
5.74
52.73
41.52

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.20-10.65

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.20-10.65

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0268 del 25/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

40

42

44

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.05 43.09 35.48 15 43.66
17.82 41.37 34.50 25 41.19
18.02 44.58 37.03 32 39.72

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

7.12 17.01 15.20 22.40
8.71 19.31 17.39 22.12

LIMITE LIQUIDO  %= 41

LIMITE PLASTICO  %= 22

INDICE PLASTICO   = 19

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.20-10.65

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.20-10.65

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.99

99.81

97.61

41

19

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S4 

Campione: SPT3 

da m a m: 14.70-15.15 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S4 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT3 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   14.70-15.15 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0507 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

patine d’ossidazione brunastre. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 
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    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT3

da m. a m.:  14.70-15.15

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 14.70-15.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-24/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0252 del 24/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 202.93

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

2.000 0.00 100.00
0.850 0.03 99.99
0.425 0.05 99.96
0.180 0.09 99.92
0.106 0.13 99.85
0.075 0.21 99.75

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.07

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 95.99
1.0 0.0365 1.030 94.39
2.0 0.0261 1.029 92.79
4.0 0.0186 1.028 91.19
8.0 0.0134 1.028 87.99
15.0 0.0100 1.026 83.19
30.0 0.0073 1.024 76.79
60.0 0.0054 1.021 67.19
120.0 0.0040 1.018 59.19
180.0 0.0033 1.016 52.79
240.0 0.0029 1.016 49.59
480.0 0.0021 1.014 43.19
1440.0 0.0012 1.012 36.80

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 0.25
LIMO, %= 34.80
ARGILLA, %= 64.94

0.00
2.62
54.95
42.42

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT3

da m. a m.:  14.70-15.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 14.70-15.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0269 del 25/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

50

52

54

56

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.00 39.93 32.21 17 54.33
18.19 43.68 34.94 26 52.18
17.96 41.16 33.38 35 50.45

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.59 17.89 15.72 30.43
8.44 18.53 16.20 30.03

LIMITE LIQUIDO  %= 52

LIMITE PLASTICO  %= 30

INDICE PLASTICO   = 22

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT3

da m. a m.:  14.70-15.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 14.70-15.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

100.00

99.96

99.75

52

22

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S4 

Campione: SPT4 

da m a m: 19.70-20.15 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S4 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   19.70-20.15 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0508 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/1 GRAY 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 
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    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT4

da m. a m.:  19.70-20.15

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 19.70-20.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-24/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0253 del 24/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 165.87

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 0.50 99.70
2.000 0.53 99.38
0.850 1.26 98.62
0.425 1.41 97.77
0.180 3.36 95.74
0.106 1.24 95.00
0.075 0.39 94.76

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.16

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0507 1.030 92.54
1.0 0.0362 1.030 91.02
2.0 0.0258 1.030 89.51
4.0 0.0184 1.029 87.99
8.0 0.0132 1.028 86.47
15.0 0.0099 1.027 81.92
30.0 0.0072 1.025 75.85
60.0 0.0053 1.022 68.27
120.0 0.0039 1.020 60.68
180.0 0.0032 1.018 56.13
240.0 0.0029 1.016 50.06
480.0 0.0021 1.014 42.48
1440.0 0.0012 1.012 36.41

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.30
SABBIA, %= 4.94
LIMO, %= 28.06
ARGILLA, %= 66.70

0.62
5.99
51.56
41.83

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT4

da m. a m.:  19.70-20.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 19.70-20.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-19/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0207 del 19/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

56

58

60

62

64

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.77 37.67 29.98 16 62.98
17.88 42.86 33.44 24 60.54
18.27 45.55 35.62 35 57.23

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.48 10.99 10.33 35.68
8.56 11.34 10.61 35.61

LIMITE LIQUIDO  %= 60

LIMITE PLASTICO  %= 36

INDICE PLASTICO   = 24

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT4

da m. a m.:  19.70-20.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 19.70-20.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-19/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.38

97.77

94.76

60

24

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S4 

Campione: SPT5 

da m a m: 25.60-26.05 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S4 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT5 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   25.60-26.05 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0509 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/1 DARK GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.60-26.05

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.60-26.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-24/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0254 del 24/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 185.36

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.47 99.75
0.850 0.57 99.44
0.425 0.75 99.03
0.180 1.03 98.48
0.106 0.43 98.25
0.075 0.20 98.14

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.08

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 97.57
1.0 0.0359 1.030 95.99
2.0 0.0256 1.030 94.42
4.0 0.0184 1.029 91.27
8.0 0.0133 1.028 88.13
15.0 0.0099 1.027 84.98
30.0 0.0072 1.025 78.68
60.0 0.0053 1.022 70.82
120.0 0.0039 1.020 64.52
180.0 0.0032 1.018 58.23
240.0 0.0029 1.016 51.93
480.0 0.0021 1.014 45.64
1440.0 0.0012 1.014 42.49

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 1.86
LIMO, %= 28.60
ARGILLA, %= 69.54

0.25
1.95
52.44
45.35

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.60-26.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.60-26.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0270 del 25/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

58

60

62

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.18 40.67 32.12 17 61.33
16.60 40.09 31.30 24 59.80
18.14 40.58 32.29 35 58.59

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.85 19.23 16.51 35.51
8.72 19.39 16.58 35.75

LIMITE LIQUIDO  %= 60

LIMITE PLASTICO  %= 36

INDICE PLASTICO   = 24

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.60-26.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.60-26.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.75

99.03

98.14

60

24

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S4 

Campione: SPT6 

da m a m: 30.40-30.85 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S4 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT6 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   30.40-30.85 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0510 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 
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   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.40-30.85

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.40-30.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-24/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0255 del 24/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 203.04

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 0.07 99.97
2.000 0.24 99.85
0.850 0.29 99.70
0.425 0.13 99.64
0.180 0.25 99.52
0.106 0.44 99.30
0.075 0.32 99.14

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.37

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 97.99
1.0 0.0359 1.030 96.41
2.0 0.0256 1.030 94.83
4.0 0.0183 1.030 93.25
8.0 0.0132 1.028 90.09
15.0 0.0099 1.027 85.35
30.0 0.0072 1.025 79.03
60.0 0.0053 1.022 69.54
120.0 0.0039 1.020 61.64
180.0 0.0032 1.018 58.48
240.0 0.0028 1.018 55.32
480.0 0.0021 1.015 47.42
1440.0 0.0012 1.013 41.09

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.03
SABBIA, %= 0.82
LIMO, %= 31.43
ARGILLA, %= 67.71

0.15
1.40
51.53
46.92

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.40-30.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.40-30.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0271 del 25/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

52

54

56

58

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.95 41.67 33.02 15 57.40
17.78 39.79 32.03 27 54.46
18.13 40.69 32.86 35 53.16

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.72 17.34 15.41 28.85
8.67 16.84 14.99 29.27

LIMITE LIQUIDO  %= 55

LIMITE PLASTICO  %= 29

INDICE PLASTICO   = 26

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S4

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.40-30.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.40-30.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.85

99.64

99.14

55

26

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S5 

Campione: SPT1 

da m a m: 5.10-5.55 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S5 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   5.10-5.55 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0511 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/1 DARK GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.10-5.55

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.10-5.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0264 del 25/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.54

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.14 99.93
0.850 0.64 99.61
0.425 0.61 99.31
0.180 1.12 98.75
0.106 0.96 98.27
0.075 0.68 97.93

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.18

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 97.16
1.0 0.0359 1.030 95.60
2.0 0.0256 1.030 94.03
4.0 0.0183 1.030 92.46
8.0 0.0130 1.029 90.90
15.0 0.0096 1.028 89.33
30.0 0.0070 1.026 83.06
60.0 0.0052 1.024 75.22
120.0 0.0038 1.021 65.82
180.0 0.0032 1.018 57.99
240.0 0.0029 1.017 53.28
480.0 0.0021 1.015 47.02
1440.0 0.0012 1.013 40.75

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 2.07
LIMO, %= 23.92
ARGILLA, %= 74.01

0.07
2.46
50.95
46.52

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.10-5.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.10-5.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0272 del 25/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

58

60

62

64

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.14 38.66 30.72 20 63.12
18.27 41.16 32.46 27 61.31
16.66 41.54 32.27 35 59.39

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

7.08 16.77 14.36 33.10
8.91 19.88 17.16 32.97

LIMITE LIQUIDO  %= 62

LIMITE PLASTICO  %= 33

INDICE PLASTICO   = 29

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.10-5.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.10-5.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 24-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.93

99.31

97.93

62

29

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S5 

Campione: SPT2 

da m a m: 10.20-10.65 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S5 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   10.20-10.65 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0512 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

patine d’ossidazione brunastre. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.20-10.65

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.20-10.65

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0265 del 25/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 202.16

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.13 99.94
0.850 0.05 99.91
0.425 0.06 99.88
0.180 0.14 99.81
0.106 0.23 99.70
0.075 0.61 99.40

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.00

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0507 1.030 97.38
1.0 0.0369 1.029 92.59
2.0 0.0272 1.026 84.61
4.0 0.0197 1.025 79.82
8.0 0.0145 1.022 71.84
15.0 0.0110 1.020 63.86
30.0 0.0079 1.019 60.66
60.0 0.0057 1.016 52.68
120.0 0.0042 1.014 44.70
180.0 0.0035 1.012 39.91
240.0 0.0030 1.012 38.31
480.0 0.0022 1.011 35.12
1440.0 0.0013 1.010 30.33

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 0.60
LIMO, %= 50.51
ARGILLA, %= 48.89

0.06
1.78
63.91
34.24

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.20-10.65

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.20-10.65

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0276 del 28/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

34

35

36

37

38

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.91 43.44 36.59 17 36.67
17.84 43.69 36.91 23 35.55
17.85 45.92 38.72 33 34.50

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.48 21.10 18.86 21.58
9.65 22.58 20.30 21.41

LIMITE LIQUIDO  %= 35

LIMITE PLASTICO  %= 21

INDICE PLASTICO   = 14

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.20-10.65

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.20-10.65

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.94

99.88

99.40

35

14

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S5 

Campione: SPT3 

da m a m: 15.40-15.85 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S5 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT3 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   15.40-15.85 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0513 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-verde 

oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

patine d’ossidazione brunastre. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 
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   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.40-15.85

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.40-15.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0266 del 25/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.14

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.18 99.91
0.850 0.51 99.66
0.425 0.57 99.37
0.180 1.04 98.85
0.106 8.99 94.36
0.075 5.51 91.61

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.08

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 88.14
1.0 0.0375 1.028 82.26
2.0 0.0277 1.026 74.92
4.0 0.0203 1.023 67.57
8.0 0.0150 1.020 58.76
15.0 0.0113 1.018 52.88
30.0 0.0083 1.015 44.07
60.0 0.0060 1.013 38.19
120.0 0.0043 1.012 35.26
180.0 0.0035 1.011 32.32
240.0 0.0031 1.010 29.38
480.0 0.0022 1.009 26.44
1440.0 0.0013 1.008 23.50

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 8.39
LIMO, %= 55.11
ARGILLA, %= 36.50

0.09
10.49
63.65
25.77

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.40-15.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.40-15.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0277 del 28/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

30

31

32

33

34

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.84 46.85 39.63 16 33.13
16.55 45.42 38.54 26 31.29
18.06 44.72 38.56 35 30.05

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.97 21.60 19.37 21.44
8.59 20.91 18.73 21.50

LIMITE LIQUIDO  %= 31

LIMITE PLASTICO  %= 21

INDICE PLASTICO   = 10

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.40-15.85

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.40-15.85

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.94

99.88

99.40

31

10

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S5 

Campione: SPT4 

da m a m: 20.70-21.15 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S5 

LOCALITÀ: Pescara CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   20.70-21.15 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 17-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0514 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

frammenti di materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.70-21.15

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.70-21.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 18-25/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0267 del 25/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.68

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

2.000 0.00 100.00
0.850 0.40 99.80
0.425 0.29 99.66
0.180 0.41 99.45
0.106 0.40 99.25
0.075 1.00 98.75

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.16

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 94.86
1.0 0.0369 1.029 91.69
2.0 0.0270 1.027 85.37
4.0 0.0197 1.025 79.05
8.0 0.0144 1.023 72.72
15.0 0.0108 1.021 66.40
30.0 0.0079 1.019 60.08
60.0 0.0058 1.016 50.59
120.0 0.0041 1.015 47.43
180.0 0.0034 1.014 42.68
240.0 0.0030 1.012 39.52
480.0 0.0022 1.012 36.36
1440.0 0.0013 1.010 31.62

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 1.25
LIMO, %= 49.66
ARGILLA, %= 49.10

0.00
3.70
60.75
35.55

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.70-21.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.70-21.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0278 del 28/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

39

40

41

42

43

44

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.03 45.09 36.91 16 43.33
21.57 50.42 42.07 27 40.73
17.97 44.58 37.04 35 39.54

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.66 21.49 18.72 27.53
9.66 20.42 18.10 27.49

LIMITE LIQUIDO  %= 41

LIMITE PLASTICO  %= 28

INDICE PLASTICO   = 14

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S5

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.70-21.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': PESCARA 
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.70-21.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

100.00

99.66

98.75

41

14

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S6 

Campione: SPT1 

da m a m: 4.60-5.05 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00535 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S6 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   4.60-5.05 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0515 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY + 2.5Y 5/4 LIGHT OLIVE BROWN 

 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-verde 

oliva e bruno-verde oliva. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00535 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.60-5.05

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.60-5.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 22-29/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0298 del 29/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.07

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

0.850 0.00 100.00
0.425 0.12 99.94
0.180 0.54 99.67
0.106 1.85 98.75
0.075 3.61 96.94

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.17

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0517 1.030 91.55
1.0 0.0382 1.027 83.79
2.0 0.0281 1.024 76.03
4.0 0.0209 1.021 65.17
8.0 0.0151 1.020 60.51
15.0 0.0114 1.017 52.76
30.0 0.0082 1.016 48.10
60.0 0.0060 1.014 41.89
120.0 0.0043 1.012 38.79
180.0 0.0035 1.012 35.69
240.0 0.0031 1.010 32.58
480.0 0.0022 1.009 27.93
1440.0 0.0013 1.008 26.38

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 3.06
LIMO, %= 56.79
ARGILLA, %= 40.15

0.00
6.53
65.89
27.58

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.60-5.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.60-5.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0279 del 28/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

33

34

35

36

37

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.15 45.18 38.02 18 36.03
18.11 46.91 39.42 25 35.15
17.88 42.85 36.51 32 34.03

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.41 21.59 19.39 20.04
8.81 22.15 19.89 20.40

LIMITE LIQUIDO  %= 35

LIMITE PLASTICO  %= 20

INDICE PLASTICO   = 15

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.60-5.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.60-5.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00535

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

100.00

99.94

96.94

35

15

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S6 

Campione: SPT2 

da m a m: 10.60-11.05 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S6 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   10.60-11.05 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0516 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY  

 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.60-11.05

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.60-11.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-30/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0319 del 30/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 199.43

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 0.94 99.53
2.000 0.58 99.24
0.850 0.60 98.94
0.425 0.48 98.70
0.180 0.64 98.38
0.106 0.40 98.17
0.075 0.29 98.03

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.28

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 97.07
1.0 0.0359 1.030 95.50
2.0 0.0256 1.030 93.94
4.0 0.0184 1.029 90.81
8.0 0.0133 1.028 87.68
15.0 0.0099 1.027 84.55
30.0 0.0072 1.025 78.28
60.0 0.0053 1.022 68.89
120.0 0.0039 1.020 61.06
180.0 0.0033 1.018 56.36
240.0 0.0029 1.016 50.10
480.0 0.0021 1.013 40.71
1440.0 0.0012 1.011 34.44

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.47
SABBIA, %= 1.50
LIMO, %= 30.96
ARGILLA, %= 67.07

0.76
1.79
57.58
39.87

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.60-11.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.60-11.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0280 del 28/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

54

56

58

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.24 43.02 34.03 18 56.93
17.72 40.00 31.98 25 56.24
18.07 44.58 35.18 32 54.94

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.36 18.18 15.86 30.93
8.57 19.03 16.58 30.59

LIMITE LIQUIDO  %= 56

LIMITE PLASTICO  %= 31

INDICE PLASTICO   = 25

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT2

da m. a m.:  10.60-11.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 10.60-11.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-26/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.24

98.70

98.03

56

25

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S6 

Campione: SPT3 

da m a m: 15.00-15.45 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S6 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT3 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   15.00-15.45 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0517 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY + 2.5Y 5/4 LIGHT OLIVE BROWN 

 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva e bruno-verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Nessuna. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.00-15.45

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.00-15.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-30/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0320 del 30/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 199.92

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.38 99.81
0.850 0.35 99.63
0.425 0.20 99.53
0.180 0.32 99.37
0.106 0.37 99.19
0.075 0.63 98.87

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.01

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0502 1.031 98.43
1.0 0.0362 1.030 95.26
2.0 0.0261 1.029 92.08
4.0 0.0188 1.028 88.91
8.0 0.0135 1.027 85.73
15.0 0.0101 1.026 80.97
30.0 0.0075 1.022 71.44
60.0 0.0055 1.020 63.50
120.0 0.0040 1.018 55.57
180.0 0.0033 1.016 50.80
240.0 0.0029 1.014 46.04
480.0 0.0021 1.013 41.28
1440.0 0.0013 1.010 31.75

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 1.13
LIMO, %= 37.97
ARGILLA, %= 60.90

0.19
1.20
58.62
39.98

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.00-15.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.00-15.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0304 del 29/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

51

53

55

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.27 43.42 34.59 16 54.11
16.64 41.32 32.79 23 52.82
18.15 45.60 36.24 35 51.74

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.77 18.95 16.71 28.21
8.85 17.50 15.62 27.77

LIMITE LIQUIDO  %= 53

LIMITE PLASTICO  %= 28

INDICE PLASTICO   = 25

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT3

da m. a m.:  15.00-15.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT3
PROFONDITA', m: 15.00-15.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.81

99.53

98.87

53

25

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S6 

Campione: SPT4 

da m a m: 20.10-20.55 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S6 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   20.10-20.55 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0518 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
GLEY 1 5/10Y GREENISH GRAY 

 

     

   Limo argilloso, debolmente 

sabbioso, di colore grigio-verde. 

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non Plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.10-20.55

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.10-20.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-29/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0299 del 29/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.05

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

2.000 0.00 100.00
0.850 0.04 99.98
0.425 0.07 99.95
0.180 0.19 99.85
0.106 2.89 98.41
0.075 10.06 93.38

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.00

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0522 1.029 86.98
1.0 0.0388 1.026 77.99
2.0 0.0290 1.022 67.49
4.0 0.0215 1.019 56.99
8.0 0.0157 1.016 49.49
15.0 0.0118 1.014 41.99
30.0 0.0086 1.012 35.99
60.0 0.0061 1.011 32.99
120.0 0.0044 1.010 29.99
180.0 0.0036 1.009 27.00
240.0 0.0032 1.008 24.00
480.0 0.0023 1.007 21.00
1440.0 0.0013 1.006 18.00

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 6.62
LIMO, %= 62.31
ARGILLA, %= 31.07

0.00
10.82
69.00
20.18

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.10-20.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.10-20.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0305 del 29/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

27

28

29

30

31

32

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.11 48.17 41.03 15 31.15
16.64 44.68 38.38 24 28.98
18.13 50.92 43.91 35 27.19

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.47 20.32 18.02 24.08
9.66 23.02 20.45 23.82

LIMITE LIQUIDO  %= 29

LIMITE PLASTICO  %= 24

INDICE PLASTICO   = 5

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.10-20.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.10-20.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

100.00

99.95

93.38

29

5

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S6 

Campione: SPT5 

da m a m: 25.50-25.95 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S6 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT5 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   25.50-25.95 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0519 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY 

 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.50-25.95

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.50-25.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-29/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0300 del 29/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.02

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

2.000 0.00 100.00
0.850 0.06 99.97
0.425 0.05 99.95
0.180 0.13 99.88
0.106 1.23 99.27
0.075 3.21 97.66

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.00

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0512 1.030 94.11
1.0 0.0372 1.028 89.40
2.0 0.0275 1.026 81.56
4.0 0.0199 1.024 76.86
8.0 0.0147 1.022 67.44
15.0 0.0110 1.020 62.74
30.0 0.0081 1.017 53.33
60.0 0.0060 1.014 42.35
120.0 0.0043 1.012 39.21
180.0 0.0035 1.012 36.08
240.0 0.0031 1.010 31.37
480.0 0.0022 1.009 28.23
1440.0 0.0013 1.008 25.10

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 2.34
LIMO, %= 57.07
ARGILLA, %= 40.59

0.00
4.58
67.91
27.51

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.50-25.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.50-25.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0306 del 29/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

38

40

42

44

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.02 46.73 38.14 15 42.69
17.96 42.45 35.43 25 40.18
18.04 42.57 35.80 35 38.12

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.67 17.12 15.63 21.41
8.72 17.38 15.87 21.12

LIMITE LIQUIDO  %= 40

LIMITE PLASTICO  %= 21

INDICE PLASTICO   = 19

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT5

da m. a m.:  25.50-25.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT5
PROFONDITA', m: 25.50-25.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

100.00

99.95

97.66

40

19

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S6 

Campione: SPT6 

da m a m: 30.00-30.45 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S6 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT6 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   30.00-30.45 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0520 del 20/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 4/2 OLIVE GRAY 

 

     

   Limo con argilla, di colore grigio-

verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 
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    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.00-30.45

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.00-30.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-30/01/19Data apertura campione: 17/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0321 del 30/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.07

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

2.000 0.00 100.00
0.850 0.08 99.96
0.425 0.08 99.92
0.180 0.26 99.79
0.106 0.35 99.62
0.075 0.37 99.43

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.04

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0507 1.030 97.33
1.0 0.0362 1.030 95.74
2.0 0.0263 1.028 90.95
4.0 0.0191 1.027 86.16
8.0 0.0142 1.024 76.59
15.0 0.0107 1.022 68.61
30.0 0.0079 1.018 59.04
60.0 0.0058 1.016 51.06
120.0 0.0042 1.014 43.08
180.0 0.0035 1.012 39.89
240.0 0.0030 1.012 36.70
480.0 0.0022 1.010 30.32
1440.0 0.0013 1.008 27.13

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 0.57
LIMO, %= 52.31
ARGILLA, %= 47.12

0.00
1.87
68.51
29.62

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.00-30.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.00-30.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0307 del 29/01/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

39

40

41

42

43

44

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.82 43.60 35.87 17 42.83
18.07 42.41 35.36 26 40.78
18.03 43.19 36.05 33 39.62

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.40 19.88 17.59 24.92
9.66 20.88 18.67 24.53

LIMITE LIQUIDO  %= 41

LIMITE PLASTICO  %= 25

INDICE PLASTICO   = 16

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S6

Campione:  SPT6

da m. a m.:  30.00-30.45

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: SPT6
PROFONDITA', m: 30.00-30.45

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

100.00

99.92

99.43

41

16

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S7 

Campione: SPT1 

da m a m: 5.10-5.55 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S7 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   5.10-5.55 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0523 del 21/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 5/4 LIGHT OLIVE BROWN 

 

     

   Limo con sabbia, debolmente 

argilloso, di colore bruno-verde 

oliva. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 
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    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.10-5.55

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.10-5.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0301 del 29/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.09

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.23 99.89
0.850 0.48 99.65
0.425 2.26 98.52
0.180 24.73 86.16
0.106 25.20 73.56
0.075 19.27 63.93

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.02

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0540 1.027 55.42
1.0 0.0401 1.024 49.26
2.0 0.0300 1.020 41.05
4.0 0.0219 1.018 35.92
8.0 0.0160 1.015 30.79
15.0 0.0120 1.013 26.68
30.0 0.0086 1.012 24.63
60.0 0.0062 1.010 20.53
120.0 0.0044 1.009 18.47
180.0 0.0036 1.008 17.45
240.0 0.0032 1.008 16.42
480.0 0.0023 1.007 14.37
1440.0 0.0013 1.006 13.34

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 36.07
LIMO, %= 44.78
ARGILLA, %= 19.15

0.11
42.04
43.76
14.09

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.10-5.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.10-5.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0395 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

19

20

21

22

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

17.85 49.16 43.62 15 21.50
18.00 44.41 39.98 23 20.15
17.86 42.61 38.67 35 18.93

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.44 20.22 18.45 17.68
8.72 16.98 15.77 17.16

LIMITE LIQUIDO  %= 20

LIMITE PLASTICO  %= 17

INDICE PLASTICO   = 3

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT1

da m. a m.:  5.10-5.55

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 5.10-5.55

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.89

98.52

63.93

20

3

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S7 

Campione: SPT2 

da m a m: 9.60-10.05 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S7 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   9.60-10.05 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0524 del 21/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 5/3 OLIVE BROWN +  

GLEY1 4/10Y DARK GREENISH GRAY 

 

     

   Sabbia con limo, debolmente 

argillosa, di colore bruno-verde oliva 

e grigio-verde. 

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 
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   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT2

da m. a m.:  9.60-10.05

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 9.60-10.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-30/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0322 del 30/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.05

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.11 99.95
0.850 0.30 99.80
0.425 1.14 99.23
0.180 24.75 86.85
0.106 31.72 71.00
0.075 21.48 60.26

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.10

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0531 1.028 54.09
1.0 0.0395 1.025 48.29
2.0 0.0300 1.020 38.64
4.0 0.0221 1.017 32.84
8.0 0.0158 1.016 30.91
15.0 0.0118 1.014 28.01
30.0 0.0085 1.013 25.11
60.0 0.0061 1.012 23.18
120.0 0.0043 1.011 21.25
180.0 0.0036 1.010 19.32
240.0 0.0031 1.009 17.39
480.0 0.0022 1.008 15.45
1440.0 0.0013 1.007 13.52

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 39.74
LIMO, %= 38.26
ARGILLA, %= 22.00

0.05
43.91
41.07
14.97

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT2

da m. a m.:  9.60-10.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 9.60-10.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0396 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

22

23

24

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.21 41.18 36.81 18 23.49
16.58 44.55 39.43 25 22.41
16.69 40.77 36.43 31 21.99

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.54 19.47 17.58 20.91
8.97 23.47 20.99 20.63

LIMITE LIQUIDO  %= 23

LIMITE PLASTICO  %= 21

INDICE PLASTICO   = 2

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT2

da m. a m.:  9.60-10.05

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 9.60-10.05

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.95

99.23

60.26

23

2

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S7 

Campione: SPT4 

da m a m: 20.05-20.50 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S7 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   20.05-20.50 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0525 del 21/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
5Y 5/2 OLIVE GRAY 

 

     

   Limo argilloso con sabbia, di colore 

grigio-verde oliva. 

Presenti tracce di sostanza organica. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.05-20.50

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.05-20.50

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-30/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0323 del 30/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.00

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

2.000 0.00 100.00
0.850 0.29 99.86
0.425 0.74 99.48
0.180 14.85 92.06
0.106 22.22 80.95
0.075 11.70 75.10

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.10

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0526 1.028 68.61
1.0 0.0388 1.026 62.59
2.0 0.0283 1.024 57.78
4.0 0.0208 1.022 51.76
8.0 0.0154 1.018 43.33
15.0 0.0116 1.016 37.32
30.0 0.0084 1.014 33.70
60.0 0.0060 1.013 31.30
120.0 0.0043 1.012 27.69
180.0 0.0036 1.010 25.28
240.0 0.0031 1.010 22.87
480.0 0.0022 1.008 20.46
1440.0 0.0013 1.008 18.06

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 24.90
LIMO, %= 45.92
ARGILLA, %= 29.18

0.00
29.25
50.86
19.89

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.05-20.50

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.05-20.50

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0397 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

23

24

25

26

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

16.65 46.57 40.53 16 25.29
18.17 42.67 37.87 25 24.37
18.30 44.26 39.31 31 23.56

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.46 25.15 22.43 19.47
8.84 25.27 22.57 19.66

LIMITE LIQUIDO  %= 24

LIMITE PLASTICO  %= 20

INDICE PLASTICO   = 5

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S7

Campione:  SPT4

da m. a m.:  20.05-20.50

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 20.05-20.50

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

100.00

99.48

75.10

24

5

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: CL-ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S8 

Campione: SPT1 

da m a m: 6.50-6.95 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S8 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   6.50-6.95 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0526 del 21/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 5/4 LIGHT OLIVE BROWN 

 

     

   Limo argilloso-sabbioso, di colore 

bruno-verde oliva. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 
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   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8

Campione:  SPT1

da m. a m.:  6.50-6.95

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 6.50-6.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 28-30/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0324 del 30/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.00

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

9.500 0.00 100.00
4.750 0.20 99.90
2.000 0.04 99.88
0.850 0.22 99.77
0.425 0.34 99.60
0.180 1.89 98.66
0.106 14.22 91.55
0.075 11.76 85.66

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.00

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0526 1.028 78.42
1.0 0.0392 1.026 70.16
2.0 0.0288 1.023 63.28
4.0 0.0209 1.021 57.78
8.0 0.0152 1.019 52.28
15.0 0.0113 1.018 49.53
30.0 0.0082 1.016 42.65
60.0 0.0060 1.013 35.77
120.0 0.0043 1.012 31.64
180.0 0.0036 1.010 28.89
240.0 0.0031 1.009 24.76
480.0 0.0022 1.008 22.01
1440.0 0.0013 1.006 17.88

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.10
SABBIA, %= 14.24
LIMO, %= 52.31
ARGILLA, %= 33.35

0.12
19.07
59.84
20.97

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8

Campione:  SPT1

da m. a m.:  6.50-6.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 6.50-6.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0398 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

27

28

29

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.09 44.98 39.07 16 28.17
17.81 46.92 40.63 25 27.56
17.89 48.84 42.28 32 26.90

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.70 19.59 17.80 19.67
9.65 20.72 18.89 19.81

LIMITE LIQUIDO  %= 27

LIMITE PLASTICO  %= 20

INDICE PLASTICO   = 8

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8

Campione:  SPT1

da m. a m.:  6.50-6.95

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 6.50-6.95

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.88

99.60

85.67

27

8

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S8 

Campione: SPT2 

da m a m: 9.30-9.75 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S8 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT2 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   9.30-9.75 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0527 del 21/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE  TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 6/2 LIGHT BROWNISH GRAY 

 

     

   Ghiaia con sabbia, debolmente 

limosa, di colore bruno-grigio. 

Elementi lapidei dati 

prevalentemente da calcari e calcari-

marnosi, di forma varia, da sub-

arrotondati ad arrotondati, diametro 

massimo = 2cm. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Forte. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8

Campione:  SPT2

da m. a m.:  9.30-9.75

Rif. Prova.:  007_GRC-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI - LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 9.30-9.75

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-30/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0325 del 30/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 830.03

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

25.000 0.00 100.00
19.000 79.18 90.46
12.500 79.50 80.88
9.500 90.15 70.02
4.750 161.27 50.59
2.000 145.12 33.11
0.850 86.25 22.72
0.425 43.32 17.50
0.180 49.60 11.52
0.106 19.06 9.23
0.075 6.97 8.39

ASTM AGI
GHIAIA, %= 49.41
SABBIA, %= 42.21
LIMO + ARGILLA, %= 8.39

66.89
25.13
7.987.98

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8

Campione:  SPT2

da m. a m.:  9.30-9.75

Rif. Prova.:  008_LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI - LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 9.30-9.75

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0399 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

LIMITE LIQUIDO  %=  N.D.

LIMITE PLASTICO  %=  N.P.

INDICE PLASTICO   %=  N.P.

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8

Campione:  SPT2

da m. a m.:  9.30-9.75

Rif. Prova.:  008_LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI - LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8
CAMPIONE: SPT2
PROFONDITA', m: 9.30-9.75

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

33.11

17.50

8.39

N.D.

N.P.

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-1-a

CLASSIFICAZIONE USCS: GW-GM

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S8n 

Campione: SPT1 

da m a m: 4.70-5.15 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S8n 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT1 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   4.70-5.15 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0528 del 21/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y 5/4 LIGHT OLIVE BROWN 

 

     

   Limo argilloso con sabbia, di colore 

bruno-verde oliva. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8n

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.70-5.15

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8n
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.70-5.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0302 del 29/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.03

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.08 99.96
0.850 0.45 99.74
0.425 2.55 98.46
0.180 37.57 79.68
0.106 20.25 69.55
0.075 9.50 64.81

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.02

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0517 1.030 61.39
1.0 0.0385 1.026 55.14
2.0 0.0283 1.024 49.94
4.0 0.0208 1.022 44.74
8.0 0.0154 1.018 37.46
15.0 0.0116 1.016 33.30
30.0 0.0083 1.015 31.21
60.0 0.0060 1.014 28.09
120.0 0.0043 1.012 24.97
180.0 0.0035 1.011 22.89
240.0 0.0031 1.010 20.81
480.0 0.0022 1.009 18.73
1440.0 0.0013 1.008 16.65

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 35.19
LIMO, %= 38.49
ARGILLA, %= 26.32

0.04
37.35
44.35
18.25

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8n

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.70-5.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8n
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.70-5.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0400 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

27

28

29

30

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.10 44.02 38.12 17 29.47
18.18 46.80 40.50 24 28.23
18.13 53.11 45.66 35 27.06

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

7.09 18.99 16.99 20.20
8.84 21.88 19.70 20.07

LIMITE LIQUIDO  %= 28

LIMITE PLASTICO  %= 20

INDICE PLASTICO   = 8

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8n

Campione:  SPT1

da m. a m.:  4.70-5.15

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8n
CAMPIONE: SPT1
PROFONDITA', m: 4.70-5.15

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.96

98.46

64.81

28

8

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.03 

Sondaggio: S8n 

Campione: SPT4 

da m a m: 21.35-21.80 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00536 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  S8n 

LOCALITÀ: San Giovanni Teatino (CH) CAMPIONE: SPT4 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara-Chieti 

Lotto 1 

PROFONDITÀ (m):   21.35-21.80 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.03 

Data ricevimento campione: 08-01-2019 Data apertura campione: 23-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0529 del 21/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE X 
    

ALTRA FUSTELLA             CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
GLEY1 5/10Y GREENISH GRAY 

 

     

   Limo argilloso con sabbia, di colore 

grigio-verde. 

Presenti tracce di sostanza organica e 

materiale torboso. 

Consistenza: --- 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2 
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   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

08/01/2019 00536 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8n

Campione:  SPT4

da m. a m.:  21.35-21.80

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. PESCARA _ CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8n
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 21.35-21.80

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 25-29/01/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: Peso specifico stimato = 2.65

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0303 del 29/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 200.06

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

4.750 0.00 100.00
2.000 0.12 99.94
0.850 0.33 99.78
0.425 0.47 99.54
0.180 6.73 96.18
0.106 18.55 86.90
0.075 19.50 77.16

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.02

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0522 1.029 71.85
1.0 0.0388 1.026 64.41
2.0 0.0286 1.024 58.22
4.0 0.0209 1.021 52.03
8.0 0.0151 1.020 48.31
15.0 0.0114 1.017 42.12
30.0 0.0083 1.015 37.16
60.0 0.0060 1.013 32.21
120.0 0.0043 1.012 28.49
180.0 0.0036 1.010 26.01
240.0 0.0031 1.010 23.54
480.0 0.0022 1.008 19.82
1440.0 0.0013 1.007 17.34

ASTM AGI
GHIAIA, %= 0.00
SABBIA, %= 22.84
LIMO, %= 47.13
ARGILLA, %= 30.03

0.06
26.27
54.47
19.20

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8n

Campione:  SPT4

da m. a m.:  21.35-21.80

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8n
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 21.35-21.80

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0401 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

21

22

23

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.16 47.49 42.06 16 22.72
18.08 44.18 39.50 24 21.85
16.72 46.33 41.17 30 21.10

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.69 19.54 17.74 19.89
8.48 19.92 17.99 20.29

LIMITE LIQUIDO  %= 22

LIMITE PLASTICO  %= 20

INDICE PLASTICO   = 2

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.03

Sondaggio:  S8n

Campione:  SPT4

da m. a m.:  21.35-21.80

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: S8n
CAMPIONE: SPT4
PROFONDITA', m: 21.35-21.80

Data ricevimento campione: 08/01/19 Data esecuzione prove: 07-08/02/19Data apertura campione: 23/01/19

Commessa:
17.019.03

Verbale di accettazione:
00536

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

99.94

99.54

77.16

22

2

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR11 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR11 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0454 del 14/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 3/3  DARK OLIVE BROWN 

     

   Limo con argilla, debolmente 

sabbioso, di colore bruno-verde 

oliva. 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Forte. 

Classe campione: Q2. 
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    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR11

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR11
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-16/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0167 del 16/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 504.56

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

12.500 0.00 100.00
9.500 4.00 99.21
4.750 5.19 98.18
2.000 7.08 96.78
0.850 8.24 95.14
0.425 7.26 93.70
0.180 13.09 91.11
0.106 14.46 88.24
0.075 7.01 86.85

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.39

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0514 1.029 79.38
1.0 0.0379 1.026 72.54
2.0 0.0279 1.024 65.70
4.0 0.0202 1.022 61.59
8.0 0.0146 1.021 57.49
15.0 0.0109 1.019 52.01
30.0 0.0079 1.017 46.54
60.0 0.0057 1.016 42.43
120.0 0.0041 1.014 39.69
180.0 0.0034 1.012 34.22
240.0 0.0030 1.011 30.11
480.0 0.0022 1.010 26.01
1440.0 0.0013 1.008 21.90

ASTM AGI
GHIAIA, %= 1.82
SABBIA, %= 11.32
LIMO, %= 45.64
ARGILLA, %= 41.22

3.22
14.66
56.87
25.25

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR11

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR11
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 05-06/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0385 del 06/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

39

40

41

42

43

44

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.01 47.42 38.62 16 42.70
18.02 47.08 38.56 23 41.48
17.83 44.95 37.21 35 39.94

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.70 20.40 18.01 25.67
8.47 19.36 17.12 25.90

LIMITE LIQUIDO  %= 41

LIMITE PLASTICO  %= 26

INDICE PLASTICO   = 15

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR11

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR11
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 05-06/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

96.78

93.70

86.85

41

15

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-6

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR12 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR12 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0455 del 14/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 3/2  VERY DARK GRAYISH BROWN 

     

   Limo argilloso, debolmente 

sabbioso, di colore bruno-grigio 

scuro. 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Media. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2. 
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    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR12

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR12
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-15/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0153 del 15/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 999.72

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

19.000 0.00 100.00
12.500 16.26 98.37
9.500 4.04 97.97
4.750 10.24 96.95
2.000 13.16 95.63
0.850 13.13 94.32
0.425 10.40 93.28
0.180 19.11 91.36
0.106 27.78 88.58
0.075 12.49 87.34

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.08

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0504 1.030 83.10
1.0 0.0363 1.029 80.33
2.0 0.0266 1.027 74.79
4.0 0.0194 1.025 69.25
8.0 0.0141 1.024 65.09
15.0 0.0106 1.021 58.17
30.0 0.0077 1.019 52.63
60.0 0.0057 1.016 45.70
120.0 0.0042 1.013 36.01
180.0 0.0035 1.011 30.47
240.0 0.0030 1.010 27.70
480.0 0.0022 1.009 24.93
1440.0 0.0013 1.008 22.16

ASTM AGI
GHIAIA, %= 3.05
SABBIA, %= 9.61
LIMO, %= 45.88
ARGILLA, %= 41.45

4.37
10.88
60.36
24.39

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR12

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR12
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 05-06/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0386 del 06/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

49

50

51

52

53

54

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.04 52.63 40.79 16 52.04
17.77 51.47 40.04 23 51.32
18.05 45.68 36.46 35 50.08

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.53 19.51 16.63 35.56
7.11 21.11 17.49 34.87

LIMITE LIQUIDO  %= 51

LIMITE PLASTICO  %= 35

INDICE PLASTICO   = 16

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR12

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR12
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 05-06/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

95.63

93.28

87.34

51

16

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-7-5

CLASSIFICAZIONE USCS: MH

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR13 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR13 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0456 del 14/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 4/3  OLIVE BROWN 

     

   Limo sabbioso-ghiaioso, debolmente 

argilloso, di colore bruno-verde 

oliva. 

Elementi lapidei dati da calcari 

marnosi, di forma ed angolarità 

varie, diametro massimo = 3cm 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2. 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR13

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR13
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-17/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0181 del 17/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 2200.02

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

37.500 0.00 100.00
25.000 52.92 97.59
19.000 48.42 95.39
12.500 57.18 92.79
9.500 39.09 91.02
4.750 65.59 88.04
2.000 75.34 84.61
0.850 50.58 82.31
0.425 38.35 80.57
0.180 79.69 76.95
0.106 176.88 68.91
0.075 40.98 67.04

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.08

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0523 1.028 59.53
1.0 0.0386 1.026 54.22
2.0 0.0290 1.022 45.71
4.0 0.0213 1.018 39.33
8.0 0.0153 1.018 37.21
15.0 0.0113 1.016 35.08
30.0 0.0082 1.014 30.83
60.0 0.0059 1.013 27.64
120.0 0.0042 1.012 24.45
180.0 0.0035 1.010 20.20
240.0 0.0031 1.008 17.01
480.0 0.0022 1.007 14.88
1440.0 0.0013 1.006 12.76

ASTM AGI
GHIAIA, %= 11.96
SABBIA, %= 20.99
LIMO, %= 41.13
ARGILLA, %= 25.92

15.39
22.53
47.71
14.37

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR13

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR13
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0387 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

31

32

33

34

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.20 40.75 35.12 15 33.27
18.28 46.50 39.65 23 32.05
18.07 49.06 41.67 30 31.31

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.44 21.98 19.25 25.25
8.67 25.17 21.84 25.28

LIMITE LIQUIDO  %= 32

LIMITE PLASTICO  %= 25

INDICE PLASTICO   = 7

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR13

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR13
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

84.61

80.57

67.04

32

7

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR14 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR14 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0457 del 14/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 4/3  OLIVE BROWN 

     

   Limo sabbioso con argilla, 

debolmente ghiaioso, di colore 

bruno-verde oliva. 

Elementi lapidei dati da calcari 

marnosi, di forma ed angolarità 

varie, diametro massimo = 2cm 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2. 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR14

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR14
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-16/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0168 del 16/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 1160.23

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

25.000 0.00 100.00
19.000 15.51 98.66
12.500 17.75 97.13
9.500 10.91 96.19
4.750 14.53 94.94
2.000 18.57 93.34
0.850 13.42 92.18
0.425 11.06 91.23
0.180 21.99 89.33
0.106 60.39 84.13
0.075 32.39 81.34

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.68

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0523 1.028 71.37
1.0 0.0376 1.027 68.82
2.0 0.0275 1.025 63.73
4.0 0.0200 1.023 58.63
8.0 0.0147 1.020 52.26
15.0 0.0109 1.020 49.71
30.0 0.0080 1.016 42.06
60.0 0.0058 1.014 36.96
120.0 0.0041 1.014 34.41
180.0 0.0034 1.012 31.86
240.0 0.0030 1.012 29.31
480.0 0.0021 1.010 26.77
1440.0 0.0013 1.008 21.67

ASTM AGI
GHIAIA, %= 5.06
SABBIA, %= 13.60
LIMO, %= 45.60
ARGILLA, %= 35.74

6.66
18.58
48.82
25.94

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR14

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR14
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0388 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

34

35

36

37

38

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.15 45.40 38.02 15 37.14
18.05 47.17 39.47 26 35.95
18.06 47.16 39.63 34 34.91

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.84 24.11 21.22 23.34
8.68 24.92 21.84 23.40

LIMITE LIQUIDO  %= 36

LIMITE PLASTICO  %= 23

INDICE PLASTICO   = 12

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR14

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR14
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

93.34

91.23

81.34

36

12

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR15 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR15 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0458 del 15/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 4/4  OLIVE BROWN 

     

   Limo argilloso-ghiaioso con sabbia, 

di colore bruno-verde oliva. 

Elementi lapidei dati da calcari 

marnosi, di forma varia, da sub-

angolari a sub-arrotondati, diametro 

massimo = 3cm 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2. 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR15

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR15
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-16/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0169 del 16/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 3020.33

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

37.500 0.00 100.00
25.000 41.65 98.62
19.000 13.02 98.19
12.500 138.25 93.61
9.500 65.73 91.44
4.750 157.64 86.22
2.000 122.42 82.16
0.850 140.06 77.53
0.425 104.08 74.08
0.180 253.66 65.68
0.106 146.62 60.83
0.075 81.83 58.12

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.17

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0504 1.030 55.20
1.0 0.0370 1.028 51.52
2.0 0.0270 1.026 47.84
4.0 0.0199 1.024 43.24
8.0 0.0148 1.020 36.80
15.0 0.0111 1.018 33.12
30.0 0.0080 1.016 30.36
60.0 0.0057 1.016 28.52
120.0 0.0042 1.013 23.92
180.0 0.0034 1.012 22.08
240.0 0.0030 1.010 19.32
480.0 0.0022 1.010 17.48
1440.0 0.0013 1.008 15.64

ASTM AGI
GHIAIA, %= 13.78
SABBIA, %= 28.10
LIMO, %= 31.73
ARGILLA, %= 26.38

17.84
25.83
39.19
17.14

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR15

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR15
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0389 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

32

33

34

35

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.27 43.69 37.21 15 34.21
18.00 42.07 36.07 23 33.20
18.07 43.26 37.13 30 32.16

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.70 21.02 18.55 25.08
7.12 20.55 17.85 25.16

LIMITE LIQUIDO  %= 33

LIMITE PLASTICO  %= 25

INDICE PLASTICO   = 8

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR15

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR15
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

82.16

74.08

58.12

33

8

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-4

CLASSIFICAZIONE USCS: ML

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR16 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR16 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0459 del 15/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 4/3  OLIVE BROWN 

     

   Limo argilloso-sabbioso con ghiaia, 

di colore bruno-verde oliva. 

Elementi lapidei dati da calcari 

marnosi, di forma varia, da sub-

angolari a sub-arrotondati, diametro 

massimo = 4cm. 

Presenti frammenti di laterizi. 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2. 

- 10 

    

   - 20 

    

   - 30 

    

   - 40 

    

   - 50 

    

    - 60 

     

    - 70 

     

    - 80 

     

    - 90 

 
Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR16

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR16
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-16/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0170 del 16/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 2982.11

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

75.000 0.00 100.00
37.500 68.64 97.70
25.000 184.49 91.51
19.000 106.98 87.92
12.500 196.87 81.32
9.500 116.88 77.40
4.750 153.95 72.24
2.000 93.69 69.10
0.850 58.08 67.15
0.425 75.77 64.61
0.180 278.59 55.27
0.106 36.20 54.05
0.075 14.32 53.57

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.29

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0523 1.028 47.37
1.0 0.0379 1.026 44.83
2.0 0.0273 1.026 43.14
4.0 0.0194 1.025 42.30
8.0 0.0140 1.024 40.60
15.0 0.0106 1.021 35.53
30.0 0.0078 1.018 31.30
60.0 0.0057 1.016 27.92
120.0 0.0041 1.015 25.38
180.0 0.0034 1.014 22.84
240.0 0.0030 1.012 21.15
480.0 0.0021 1.011 18.61
1440.0 0.0013 1.010 16.07

ASTM AGI
GHIAIA, %= 27.76
SABBIA, %= 18.67
LIMO, %= 26.70
ARGILLA, %= 26.87

30.90
19.62
31.25
18.23

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR16

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR16
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0390 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

35

36

37

38

39

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

16.67 45.16 37.25 16 38.44
18.15 48.98 40.64 26 37.08
18.15 47.78 39.95 35 35.92

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

7.09 23.60 20.34 24.60
8.48 21.59 19.01 24.50

LIMITE LIQUIDO  %= 37

LIMITE PLASTICO  %= 25

INDICE PLASTICO   = 13

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR16

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR16
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

69.10

64.61

53.57

37

13

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: CL

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR17 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR17 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0460 del 15/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 4/4  OLIVE BROWN 

     

   Ghiaia con sabbia, limosa, 

debolmente argillosa, di colore 

bruno-verde oliva. 

Elementi lapidei dati da calcari 

marnosi, di forma varia, da sub-

angolari a sub-arrotondati, diametro 

massimo = 4cm. 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Bassa. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2. 
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Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR17

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR17
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-17/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0182 del 17/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 2092.69

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

75.000 0.00 100.00
37.500 138.74 93.37
25.000 60.93 90.46
19.000 126.91 84.39
12.500 179.09 75.84
9.500 90.81 71.50
4.750 114.69 66.02
2.000 65.21 62.90
0.850 44.26 60.79
0.425 59.06 57.96
0.180 349.63 41.26
0.106 42.66 39.22
0.075 14.44 38.53

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.04

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0523 1.028 34.24
1.0 0.0379 1.026 32.41
2.0 0.0277 1.024 29.96
4.0 0.0199 1.024 28.74
8.0 0.0143 1.022 27.52
15.0 0.0108 1.020 24.46
30.0 0.0077 1.019 23.24
60.0 0.0055 1.018 22.01
120.0 0.0040 1.016 20.18
180.0 0.0033 1.015 18.34
240.0 0.0030 1.012 14.67
480.0 0.0022 1.010 11.62
1440.0 0.0013 1.008 10.39

ASTM AGI
GHIAIA, %= 33.98
SABBIA, %= 27.49
LIMO, %= 17.16
ARGILLA, %= 21.37

37.10
27.20
24.30
11.39

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR17

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR17
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0391 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

32

33

34

35

36

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

16.65 48.56 40.22 15 35.38
17.95 48.20 40.58 25 33.67
16.54 45.50 38.37 35 32.66

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.71 24.46 21.46 23.53
8.52 25.29 22.10 23.49

LIMITE LIQUIDO  %= 34

LIMITE PLASTICO  %= 24

INDICE PLASTICO   = 10

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR17

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR17
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

62.90

57.96

38.53

34

10

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-6

CLASSIFICAZIONE USCS: GC

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



 

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. n° 7982 per l’esecuzione di prove geotecniche sui terreni (settore A) e 

sulle rocce (settore B) 

 

RINA 17533/08/S                                                                                                                                                                                        Pag. 1/1 
Cert. Sistema Qualità ISO 9001:2015                                                                                                                                                     Istruzione Operativa PO 002 

 

SGAILAB – Laboratori e Ricerche s.r.l. 

Autorizzazione N.7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento 

dell’attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) – ITALY 

TEL/FAX. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net PEC sgailab@pec.sgailab.net 

REA: RN-304214 – C.F. e P.IVA 03686910401 

Commessa: 17.019.02 

Sondaggio: --- 

Campione: PR18 

da m a m: --- 

rif. Prova: Aper. Rim. 

Verb. Acc.: 00527 

 
COMMITTENTE:  ITALFERR S.p.A. SONDAGGIO:  --- 

LOCALITÀ: Chieti CAMPIONE: PR18 

LAVORO: P.D. Raddoppio Pescara – Chieti 

Fase 2 

PROFONDITÀ (m):   --- 

IL RICHIEDENTE: Dott. M.Sciarra COMMESSA: 17.019.02 

Data ricevimento campione: 28-11-2018 Data apertura campione: 07-01-2019 

 

APERTURA CAMPIONE 

Certificato n° 19.0461 del 15/02/2019 
 

FUSTELLA METALLICA TIPO SHELBY                    ALTRO CONTENITORE  
    

ALTRA FUSTELLA X            CAMPIONE RIMANEGGIATO X 
     

DIAMETRO INTERNO cm ---  

LUNGHEZZA cm ---  
 

PROVE ESEGUITE 
 

CONTENUTO NAT. D’ACQUA  SEDIMENTAZIONE X TAGLIO DIRETTO C.D.   
     

PESO DI VOLUME NATURALE  VANE TEST  COMPRESSIONE E.L.L.  
     

PESO SPECIFICO DEI GRANI  TRIASSIALE U.U.  EDOMETRIA  

     

LIMITE DI ATTERBERG X TRIASSIALE C.I.U.  COEFF. DI CONSOLIDAZIONE  

     

GRANULOMETRIA X TRIASSIALE C.D.   
      

P.P. 
kPa 

T.V. 
kPa 

PRO- 

VINI 

DESCRIZIONE DEL 

CAMPIONE 

L 
cm 

 

 
 

MUNSELL SOIL COLOR CHART: 
2.5Y – 4/4  OLIVE BROWN 

     

   Ghiaia limoso-sabbiosa, debolmente 

argillosa, di colore bruno-verde 

oliva. 

Elementi lapidei dati da calcari 

marnosi, di forma varia, da sub-

angolari a sub-arrotondati, diametro 

massimo = 4cm. 

Consistenza: ---. 

Plasticità: Non plastico. 

Reazione HCl: Debole. 

Classe campione: Q2. 
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Data di emissione Verbale: Verbale di accettazione: Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio: 

28/11/2018 00527 Dott. A. Ricco Dott. D. Del Negro 

 

mailto:sgailab@pec.sgailab.net


SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  ---

Campione:  PR18

da m. a m.:  ---

Rif. Prova.:  007GRC_T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA CHIETI -  lotto 1

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: ---
CAMPIONE: PR18
PROFONDITA', m: ---

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 14-17/01/19Data apertura campione: 08/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: Peso specifico stimato = 2.70

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

GHIAIAARGILLA LIMO SABBIA

ANALISI GRANULOMETRICA  [ASTM D6913/D6913M-17 / AST M D7928-17]^
Certificato n° 19.0183 del 17/01/19 Pag1/1

diametro (mm)- passante (%)

0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000

20.0

40.0

60.0

80.0

ANALISI PER SETACCI

Massa campione, g= 3584.06

Aperture setaccio Massa trattenuto Passante

mm g %

75.000 0.00 100.00
37.500 207.17 94.22
25.000 181.82 89.15
19.000 215.14 83.14
12.500 415.18 71.56
9.500 268.35 64.07
4.750 351.55 54.26
2.000 180.96 49.21
0.850 94.99 46.56
0.425 99.98 43.77
0.180 430.85 31.75
0.106 111.86 28.63
0.075 31.92 27.74

ANALISI PER SEDIMENTAZIONE

Massa campione, g= 50.07

Tempi lettura Diametro equiv. Areometro Passante

min. mm - %

0.5 0.0532 1.027 23.76
1.0 0.0382 1.026 22.88
2.0 0.0277 1.024 21.56
4.0 0.0202 1.022 19.80
8.0 0.0147 1.020 18.04
15.0 0.0112 1.018 15.40
30.0 0.0081 1.016 13.64
60.0 0.0058 1.014 12.32
120.0 0.0042 1.012 11.00
180.0 0.0035 1.010 9.24
240.0 0.0031 1.010 8.36
480.0 0.0022 1.008 7.04
1440.0 0.0013 1.006 5.72

ASTM AGI
GHIAIA, %= 45.74
SABBIA, %= 26.52
LIMO, %= 16.09
ARGILLA, %= 11.65

50.79
24.21
18.25
6.75

Tipo di campione: Rimaneggiato
^Il campione è stato preparato mediante essiccazione in forno

La prova è stata eseguita in vasca termostatica
alla temperatura (gradi Celsius) di: 20
DENSIMETRO: ASTM 151H



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR18

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR18
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

LIMITI DI CONSISTENZA (ASTM D4318-17)
Certificato n° 19.0392 del 08/02/19 Pag1/1

LIMITE LIQUIDO CARTA DI PLASTICITA'

N. COLPI10 4025

W %

30

31

32

33

0 100
0

100

WL

IP

CL-ML
ML e OL

CL

CH

MH e OH

A LINE

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T Colpi W

g g g n %

18.13 48.22 40.92 17 32.03
18.25 53.08 44.89 24 30.74
18.17 43.99 37.98 33 30.34

LIMITE PLASTICOLIMITE LIQUIDO

Massa tara Massa umida + T Massa secca + T W

g g g %

8.37 22.47 19.50 26.68
9.65 26.30 22.82 26.42

LIMITE LIQUIDO  %= 31

LIMITE PLASTICO  %= 27

INDICE PLASTICO   = 4

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato



SGAILAB-Laboratori e Ricerche S.r.l.
Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento 
  dell'attività di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B) 
                 Via Mariotti, 18/a-47833-Morciano di Romagna (RN)-ITALY
  TEL/FAX.+39 054 1988972-e.mail:info@sgailab.net-PEC sgailab@pec.sgailab.net
                  REA:RN-304214-C.F. e P.IVA 03686910401

Commessa:  17.019.02

Sondaggio:  

Campione:  PR18

da m. a m.:  

Rif. Prova.:  008LIM-T

COMMITTENTE: ITALFERR S.p.A.
LOCALITA': CHIETI
LAVORO: P.D. RADDOPPIO PESCARA - CHIETI LOTTO 2

RICHIEDENTE: Dott. M. Sciarra SONDAGGIO: 
CAMPIONE: PR18
PROFONDITA', m: 

Data ricevimento campione: 28/11/18 Data esecuzione prove: 06-07/02/19Data apertura campione: 07/01/19

Commessa:
17.019.02

Verbale di accettazione:
00527

NOTA: 

Il Direttore del laboratorio
Dott. D. Del Negro

Lo sperimentatore
Dott. A. Ricco

CLASSIFICAZIONE

Passante a 2 mm

Passante a 0.42 mm

Passante a 0.075 mm

Limite Liquido

Indice Plastico

49.21

43.77

27.74

31

4

%

%

%

%

CLASSIFICAZIONE UNI 10006: A-2-4

CLASSIFICAZIONE USCS: GM

TIPO DI CAMPIONE: Rimaneggiato




